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Hofackerweg
im Bereich QP 3
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Deckschicht:

35mm, AC 11 N (B 50/70)

Tragschicht:

70mm, ACT 22 N (B 50/70)

Planiekies:

30mm, RC Kiesgemisch B 0/22

Fundationsschicht:

470mm, RC - Kiesgemisch B 0/45

Fundationsschicht:
200mm, RC Kiesgemisch B 0/22

Hinterfillung:

RC-Kiesgemisch B 0/45

Geogitter:

Sytec TT 060
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